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(57) В заявке описан способ превращения смеси водорода и монооксида углерода в композицию,
содержащую спирты и жидкие углеводороды, осуществляемого по реакции синтеза Фишера-
Тропша, указанный способ включает введение смеси водорода и монооксида углерода,
предпочтительно в виде смеси синтез-газа, во взаимодействие с содержащим Co-Mn катализатором
на подложке для синтеза Фишера-Тропша, где материал подложки содержащего Co-Mn
катализатора на подложке для синтеза Фишера-Тропша включает материал, выбранный из числа
следующих: диоксид титана, оксид цинка, диоксид циркония и диоксид церия; катализатор для
синтеза на подложке содержит не менее 2,5 мас.% марганца в пересчете на элемент, в пересчете на
полную массу предназначенного для синтеза катализатора на подложке; отношение массы марганца
к массе кобальта, в пересчете на элемент, составляет 0,2 или более; отношение количества молей
водорода к количеству молей монооксида углерода составляет не менее 1; и реакцию синтеза
Фишера-Тропша проводят при давлении, находящемся в диапазоне от 1,0 до 10,0 МПа абс.
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