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(57) Изобретение относится к способу и относящейся к нему установке для термического превращения
гидрата хлорида алюминия в оксид алюминия и газообразный хлористый водород. На первой
стадии гидрат хлорида алюминия подают в реактор разложения, где его нагревают до температуры
от 120 до 400°C. После этого частично разложенный гидрат хлорида алюминия окончательно
прокаливают с образованием оксида алюминия при температуре от 850 до 1200°C во втором
реакторе. Гидрат хлорида алюминия смешивают с оксидом алюминия в массовом отношении
гидрата хлорида алюминия к оксиду алюминия от 1:1 до 10:1 в смесителе с интенсивным
перемешиванием, в качестве реактора разложения используют реактор с псевдоожиженным слоем.
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